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Granito Wall

Asinma Dayaniml Son Kat Kaplama Malzemesi

Uriin Tanimi

Cimento esasli, kimyasal katkilar ile zenginlestirilmis farkl dekoratif tasarimlar igin kullanilabilen
kaplama malzemesi.

Kullanim Alanlari

¢ icmekanlardaduvar vetavanyiizeylerinin dekoratiftasarim ve tiretiminde kullanilr.

e Kara siva, beton gibi mineral ylzeylere, eski boyall ylUzeylere ve Granito Astar UrlnUyle
astarlamayapilmak suretiyle al¢isiva, al¢ilevha tzerine uygulanabilir.

e Uygulama talimatlarinda belirtildigi sekilde ylzey korumasi saglandigi takdirde banyo ve
mutfak gibizorluylzeylerde de kullanilabilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Sahip oldugu dogal tas gériinimu ile i¢ cephe dekorasyonlarini kusursuz tamamlayicisidir.

e i¢ mekanlarda duvarin yani sira, zemin uygulamasina da Granito Floor ile birbirini
tamamlayarak efektin butunlugunu saglar.

e Mevcut kaplamay! kaldirmadan Uzerine uygulama yaplilabilir.

¢ Kesintisizuygulamayapilabilir.

e Mineral bir kaplama olmasinin yani sira esnek biryapiya sahiptir.

e Cimentolu sistemlere uygun olan renklendiriciler ile renklendirilerek istenilen renk elde
edilebilir.

e Disaridan i¢eriye su gegirmemesine ragmen, icerideki nemi digsariya atabilme kabiliyeti ile
binalarin nefes almasini saglar.

e Ylzeye Granito Cila uygulandiginda suya karsi dayanikhdir.

Uygulama Talimatlan

YUzey Kalitesi: Uygulama yapilacak ytzeyler, yapismayi azaltici toz, kir ve yagdan arindiriimali,
eski ve kabarmig boya tabakalarindan timuUyle temizlenerek kuru, saglam ve temiz hale
getirilmelidir. Yeni mineral ylzeyler Gzerine uygulama yapmadan énce ylzeyin klrlenmesiicinen
az 28 gunbeklenmelidir. Binanin suileilgilitim izolasyon dnlemlerialinmig olmalidir. Eski sentetik
bazl ylzeyler iyice zimparalanip, zimpara tozlari ylizeyden uzaklastirimaldir. Gerekiyorsa
Teknorep 200ile yuzeydeki ¢atlaklar doldurulmalidir.

Granito Wall tek bilesenlidir. Uygulama talimatlarinda belirtiimis sekilde zemin hazirhgi yapiimis
ylzey Uzerine, Granito Wall 2 veya 3 kat halinde, katlar arasinda beklenerek gelik mala ile
uygulanir. Toplam uygulama kalinligi 2 — 4 mm olmalidir. Granito Wall deseni gelik mala ve/veya
efekt mala yardimi ile verilir. Parlaklik ve desen, son kat uygulamasi Uzerine mala ile sertge
bastiriimak sureti ile veya son kat uygulamasindan sonra zimpara yaplilarak elde edilebilir. Elde
edilebilir. Bunlar disinda farkli uygulama yéntemleri de kullanilabilir. Uygulama tamamlandiktan
sonratiimyutzeyekullanimyerive sekline gére Granito Cilauygulanmalidir.

Karistirma: Homojen karigimi saglamak i¢in dusuk devirli bir matkap ve karistirici ug kullaniimasi
tavsiye edilir. Kovaya kivama gére istenen oranda su konulur, renklendirme yapiimasi isteniyorsa
renklendirici karigsim suyuna eklenmesi tavsiye edilir. Sonra toz malzeme yavas yavas ilave edilir,
homojen bir karigim elde edilinceye kadar karistirma islemine devam edilir. Karigtirma suyunun
miktari ortam sicakhgina baglh olarak degisebilir. Harcin olgunlagsmasi i¢in 1 — 3 dakika
dinlendiriniz, uygulamayabaglamadantekrar karistiriniz.
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Uygulama Notlan / e Uygulamadan sonra ylzey bir giin boyunca sudan korunmalidir. Urlin (izerinde agindirici
Sinirlamalar malzemelerle temizlik yapiimamalidir.
e Seramik kapl ylzeyler Uzerine uygulama yapiimasi durumunda, file takviyesiyle uygulama
yapiimahdir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim Beyaz, Gri renkli toz

Raf Omrii Aciimamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Ambalaj 20 kg kova

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicaklidi (+5°C) - (+35°C)

Kullanabilme Siiresi ~30 dakika

Uygulama Kalinligi 2-4 mm

Kullanima Alma Siiresi 12-24 saat

Tuketim 1,4 -1,6 kg/m2(1 mm kalinlik igin)

Performans Bilgileri

Basma Mukavemeti (TS EN 13813) > 15 N/mm2

Egilme Mukavemeti (TS EN 13813) >1,5 N/mm?2

Betona Yapisma >1,5 N/mm?2 (28 giin)
Sicaklik Dayanimi (-30°C) - (+80°C)
Yangina Tepki (EN 13501-1) Al

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmig Grlnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik deGerlerdir.
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