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Teknobond 850 PR

Hizli Kdrlenen, PoliGretan Grout Harci

Uriin Tanimi

Hizli Kirlenen, solvent icermeyen, 3 bilesenli, dUstk viskoziteli, su yalitim 6zelligine sahip, 6zel
gradasyonlu agregalar ve yuksek dayanimli politiretan recinelerin birlesiminden olusan dékim
harcidir.

Kullanim
Alanlan

e Ankrajislerinde,

Ving ray alti montajinda,

Kopru mesnetlerinde,

Ucak ve helikopter pistlerinin tamirinde,

Celik kolonlarin ve direklerin sabitlenmesinde,

Her tlrll endustriyel makine temelinde, yataklarin altinda,

Metro, otoyol, baraj gibi mthendislik yapilarinda,

Onarim, tamir ve betonarme perdelerinin kiris ile birlestigi yerler gliglendirme projelerinde,
Prefabrike elemanlarin montajinda.

Genlesme derzlerinde

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Poliiretan esaslidir

e Yiksek yapisma mukavemetine sahiptir

e Hizli klrlenir

® Donma-Cdézinme direnci yUksektir

e Yayilimi iyidir, bu nedenle vibrasyon islemini azaltir
e Esnek ama serttir

® Ekonomik ve yuksek kalitededir

e Darbe dayanimi yuksektir

o Kolay karistirilir ve uygulanir

e Uzun dmurludar

Uygulama Talimatlan

Yilzey Kalitesi: Yuzeylertemiz, duzgun, saglam, hertirlitoz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Beton zemin de su
birikintisi, nemve rutubet olmamaliodir. Kuru bir zemin olmali, beton ytizey rutubeti %4 tUn altinda
olmalidir. Uygulama yapilacak ytzeylerin zayif kisimlari freze, kum puskirtme veya zimpara ile
arindiriimahdir. Ylzey ¢ok parlak ise yine freze veya kum puskuirtme ile purtzlendirilip spesifik
ylzey artinlmalidir. Yizeyde yag varsayakilmali, kir ve toz vakumile alinmalidir.

Ylzey Hazirligi: Yiksek basingli su jeti, vakum, plrUzlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik
yuzey hazirlamateknikleriile temizlenerek hazirlanmalidir.

Astarlama: Temizlenen ylzeyler TEKNOBOND 300 ile astarlanmalidir. Astar uygulamasindan en
geg 24 saatsonraTEKNOBOND 850 PRuygulamasiyapllir.

Karistirma: B bilesenini A bileseni icine bosaltiniz. Dusuk hizli bir elektrikli karistirici ile bulanik
goérunumdeki karisim tamamen homojen bir gérinime ulasana kadar karistiriniz. Daha sonra
karisimi uygun bir kaba bosaltiniz ve tzerine C bilesenini yavasca ve surekli olarak ilave ediniz,
homojenve akicibirharc elde edilene kadaren az 3 dakikaboyuncakaristirmaya devam ediniz.
Sarfiyat: Yogunluk 1,85+ 0,05 kg/It.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk gines 1si1gi, siddetli rizgar, yiksek hava sicakhgi (+35°C
tizeri) yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kirtinii alip
sertlesmeden, eller, cilde temas ile edilen yerler su ve deterjan temizlenmelidir. G6z ile temasta
mutlakabolilik suile ve deterjanile yikandiktan sonrabir doktora basvurulmalidir.
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Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno
Tineriletemizlenmelidir. Urlin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.
Temizlenebilme Suresi: 20 °C sicakliktayaklasik 1 saat

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

* Dismekanuygulamalarindailk 24 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

* Urlintinuygulanmasi esnasindais ve isci saglhigi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
gozlik ve maske kullaniimahdir.

o Karisim oranlari degistigi takdirde UrGinin dayanim ve yapisma degerlerinin de degisecegi
unutulmamalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gordnim A Bileseni Siyah Sivi - B Bileseni Kahverengi Sivi - C Bileseni Toz
Karisim A+B+C Bileseni Siyah Sivi

Raf Omrii Aglimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Ambalaj 30 kg lik setlerde

Uygulama Bilgileri

Yogdunluk 2,25 +0,15
ilk Koruma Siresi 24 Saat
Tam Kuruma Siiresi 7 Gun

Uygulama Kalinhigi

10-50 mm arasinda

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi > 50,0 N/ mm2 (TS EN 12190)
Egilme Dayanimi > 20,0 N/ mm? (TS EN 12190)
Betona Yapisma Mukavemeti >2,5 N/ mm2 (Betondan Kopma ) (TS EN 4624 )
Cekme Dayanimi (Celik) > 2,00 N/ mm?

Kap Omrii

20°C sicaklikta yaklasik 5 dakika
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