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Teknomer 300 Ex

Akrilik Esasli, Stiper Elastik Su Yalitim Malzemesi

Bayindirlik Poz No: 04.509

Uriin Tanimi

Elastomerik regine ve polimer esasl, tek bilesenli, siper elastik, kullanima hazir, UV dayanimli
su yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlan

® Prekast ylUzeyler ve dig cephelerde,

e Su depolari, yizme ve sils havuzlari,

e Meyilli teras gatilarda,

e Banyo, wc, balkon gibi islak hacimler,

e Silo depo ve binalarin dis cephelerinde,

e Betonarme, galvaniz sac, polilretan k&ptk, ginko, PVC sagak, gizli dere ylizeylerinde elastik su
yalitim malzemesi olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e DusUk sicakliklardaki esneklidi ylksek oldugu i¢in, uzun dmurll gatlamaya karsi direnci ylksektir.
e Dolu etkisine dayaniklilik (teraslar igin &nemli) gdsterir.

e Zor ylizeylerde bile gok iyi aderans saglar.

e Karbonatlagsmaya karsi ¢ok iyi koruma saglar.

e Gollenmis su gegisine kars! direnglidir. UV dayanimiidir.

e Firga veya rulo ile direkt uygulanir.

o Uzeri boyanabilir ve seramik ile kaplanabilir.

Uygulama Talimatlan

Ylzeyler temiz, dlizgin, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk
ve gevsek pargalar atimall, zayif pargalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda
catlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidi. TEKNOMER 300 EX ’in
uygulamasina 3-4 guin sonra gegilmelidir.

Meyil sapi veya betonunun su akintisi ydninde atildidindan emin olunmalidir. E§imin kontrolU;
Baslangi¢ tarafindan gidere dogdru mastar tutulur, onun Gzerine terazi konur. Kontrol sonucunda
egimin olmadigi veya ters egim oldugu tespit edilirse uygulamaya gegilmemeli, beton, sapta islem
yapllarak su akinti ydénu ayarlanmalidir. Gerekirse ilave sap veya beton dékulmelidir. Yiizey Hazirhgi:
Yiizeyde su birikintisi, géllenme var ise uzaklagtinimalidir. Uzerine seramik gelecek islak hacimler ve
balkonlarda, tim kdselere Snceden TEKNOMER PAH BANTLARI uygulanmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Yabanci malzemeler ilave ediimemelidir.

e Uriinden beklenen uzun siireli performansi elde etmek igin koruma gereklidir. Uygulama sonras
olusabilecek, her turll delinme, gizilme ve darbelere kargl korumak igin 3 gin sonra fayans, seramik,
siva, sap yapilmalidir.

e Cok nemli ve/veya ¢ok sicak havalarda uygulama yapmaktan kaginimaldir.

® Donmus, erimekte olan veya 24 saat igerisinde don tehlikesi olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

e Yapismay! engelleyici her tirli maddeden arindirimig, temiz bir kap igerisinde veya kendi kabinda
TEKNOMER 300 EX, dusUlk devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar
karistirilir. Karigim sdresi minimum 5 dk olmalidir.

e TEKNOMER 300 EX; iyice kanstinlip dinlendirildikten sonra, suya doygun ylUzeye, rutubetini
kaybetmeden firga ve/veya mala yardimiyla tatbik edilir.
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e Uygulamadan sonra direk giines 15131, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kiirinii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

e Ylzeyin emiciligine bagl olarak TEKNOMER 300 EX 'e %50 si kadar su ilave edilebilir, astar kati
olarak ylzeye firca ile strltr. Astar katin kurumasindan sonra TEKNOMER 300 EX’in ilk kati rulo veya
firga ile tum ylzeye surllUr. EGer istenirse katlar arsinda taslyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.
Katlar arasindaki bekleme suresi en az 5 saattir. 1. Katin uygulanmasindan sonra elle yapilan kontrolde
parmaklarda bir iz kalmadig zamanda diger katlara gegcilebilir.

e Birinci kat uygulamasi soldan saga yapiimis ise TEKNOMER 300 EX kuruduktan sonra ikinci kat
birinciye dik dogrultuda uygulanmalidir.

e TEKNOMER 300 EX hava ile kiir aimaktadir. DusUk sicakliklarda kir alma suresi uzar, yUksek isilarda
da sure kisalir. Sayet su testi yapilacak veya Uzerinde imalat yapilacak ise Uriinin tamamen kuruyup
sertlestiginden emin olmak gereklidir. Aksi taktirde uygulama yapmaktan sakinmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk Beyaz
Ambalaj 20 kg kova
Raf émri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi (+5°C) - (+35°C)

Kullanima Alma Suresi Enaz 3 gln

Son Mukavemete Ulasma Siresi 14 gin

Katlar Arasi Bekleme Sdiresi 5 saat

Su Gegirimsiz Hale Gelme Sdresi 7 gun

Tuketim 1,50 kg / m2 (1 mm Kuru Film Kalinligr igin)

Performans Bilgileri

Yapisma Dayanimi > 1,0 (28 gun) N/mm? (TS EN 1542)
Su Aktarim Hizi < 0,1 kg /(m?.h°9) (TS EN 1062-3)
Su Buhari Aktarim Hizi < 0,6 gr/(h.cm?) (TS EN ISO 7783-2)
Catlak Koprileme (21°C, %50 bagil nem) > 2,5 mm (EN 1062-7)
Catlak Kdprileme (-10°C, %50 bagil nem) >1,5mm (EN 1062-7)
Basingli Su Dayanimi 5 Bar Pozitif

Kiirtni Tamamlamis Uriiniin Sicaklik Dayanimi (-25°C) - (+80°C)

Elastikiyet % 500-700

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 giin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapr Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.

®


Gülbahar Uylukçuoğlu
Yapışkan Not
Rev:04 - 31.01.2022




