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Teknomer Sisen Bant 2005 2V

Su ile Genlesen Kauguk Bant

Uriin Tanimi

Su ile genlesen, sodyum bentonit ve polimer esasli, siyah renkli elastik kauguk bant. Hazir beton
elemanlari ve betonarme iginde su ile temasta % 200 oraninda genlesir.

Kullanim Alanlani

® Hazir beton elemanlari birlesiminde,

® Yer alti yapi derzlerinde,

® Beton elemanlarin derzlerinde,

® Dikey yapi derzlerinde,

® Betonarmeden gegen boru derzlerinde,

® Beton-celik derzlerinde,

® YUksek basingli suya maruz kalan betonarme yapilarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Su ile temasta genlesir.

e Dogru yerlestirilirse sarkmaz.

e Civi veya mastikle kolayca yerlestirilebilir.
e Esnektir ve % 200 oraninda genlesir.

® Kimyasallara kargl dayaniklidr.

® Darbelere karsl dayaniklidr.

Uygulama Talimatlan

PlrGzsiz ylzeylere, i¢ ve dis donati arasina, metrede 4-5 ¢ivi veya Teknopoliderz 1 K mastik ile
tutturulmalidir. PUrtzla yazeylerde ise; + 3 mm. Geniglikte macunun igine dogru iyice bastirilr,
mastide ilaveten metrede 4-5 civi ile tutturulmalidir. F ve S tipleri boru gecislerinde uygulanabilir.
Tam sizdirmazlik saglamak igin profillerin tamaminin derz yiizeyine temas etmesi gerekmektedir.
Profil uclar birbirlerini tamamlayacak sekilde eklenmelidir. Ek yerinde yekparelik saglamak icin
rélelerin uclar birbiriyle ortalanmalidir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

e Siddetli yagmur altinda uygulamadan kaginiimalidir.

® Boru giris — ¢ikiglarin etrafinda uygulanmasi gibi, bantin Gzerinin epoksi esasl bir Urtin ile kapatimasi
gerekmektedir. Su ile genlesip sisecedi icinepoksi disinda yapilacak diger uygulamalari
atacaktir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Goériinim Dikdértgen profil
Ambalaj 20x25mm 10 metre rulo
Raf Omrii Orijinal pakette saklandiginda limitsizdir.
Renk Siyah
Genlesme 25-35V
Cekme Dayanimi 2,2 N/mm2
Kopmada Uzama % 250
Shore A Sertligi ~50
Yogunluk 1,2 kg/dm?3

Teknik bilgiler, +20°C hava sicaklidinda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar
Laboratuvar caligmasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.





