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Uriin Tanimi

Cimento esasli, polimer katkill, 1s yalitim levhalarini (EPS, XPS, tas ylnl vb.) beton, tugla, gaz beton
gibi ylzeylere yapistirmak icin kullanilan yapistirma harcidr.

Kullanim Alanlan

e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dUsey ve bags Ustl uygulamalarda,

e Her tUrlt mineral ylzey Uzerinde,

e i¢c ve dis mekénlarda, briit beton, tugla, gaz beton Uzerine 1si yalitim levhasini yapistirmak igin
kullanilr.

e Mantolama digindaki uygulamalarda da genel yapistirici olarak kullanilabilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e Her tUrlU iklim kosullarina kargi ylksek dayanim gosterir.
e Uzun édmdarladar.

® Buhar gegirgenligine sahiptir.

e Yanici degildir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dizgin, saglam, her tlrll toz, yag, kir, pas, kalip yadi, deterjan gibi
benzeri yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. YUzeyler dizgin olmalidir,
zayif pargalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harglar ile tamir edilmelidir.

Yiizey Hazirhgi: Uygulanacak zemin 6nceden hafif rutubetlendiriimelidir. Islaklik ve su birikintisi
olmamalidir. Zeminde bozukluklar ¢ok fazla ise ayrica énceden ince veya kaba siva yapiimalidr.

Uygulama Metodu

Cergeve Yontemi: Isi yaltim levhasinin tim kenarlarina, gergeve seklinde mala yardimi lle
TEKNOIZOFIX uygulanir. Ayrica levhanin tam ortasinin 10’ar cm sag ve sol yanlarina iki adet ébek
seklinde TEKNOIZOFiX yapistirma harci mala ¢bek olacak sekilde konur.

Bu yontem genellikle diizgin olmayan veya eski bina duvarlarinda uygulanir. Ylzey ¢ok bozuksa is
yalitim plakasi sekli bozulacak sekilde yapistirimaya zorlanmamalidir. Bu durumda TEKNQIZOFiX
prizini alirken 1s1 yalitim plakasi eski haline gelmeye calisirsa tek yonli yapisma zafiyetleri gérilebilir.
Taraklama Yéntemi: Isi yalitim levhasi bina ylzeyine digli mala yardmiyla uygulanir. Bu ydntem
genellikle cok dizgin ylzeylerde uygulanir. Bozuk ylUzeylerde uygulandidinda yapisma zafiyetleri
gorlebilir.

|[ZODER'de sadece bu iki ydntemi dnermektedir. Cerceve yapmadan sadece dbekler yapmak dogru
bir uygulama yéntemi degildir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Cam mozaik, seramik, Boyall, eski ve tozlu ylzeylere yapilacak uygulamalarda &zel &nlemler
alinmalidir;

- Cam mozaik ve seramik gibi parlak ylzeyler TEKNOLATEX 300 astar ile astarlanmalidir.

- Boyali eski ylzeyler ¢entiklenmeli veya astarlanmalidir.

- Tozumanin ¢ok oldugu zayif ylzeylerde su jeti ile ylkama veya astarlama yapimalidir.
® Briket veya brit beton ylizeylere kaba siva yapilmadan TEKNOIZOFIX uygulamasina gegilmemelidir.
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e Ur(in cilde temasta tahris yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. Ise
baglamadan énce ele koruyucu krem de stirtlebilir. Harcin gézle temasi halinde gézler derhal ilik su ile
ylkanmali ve doktora bagvurulmalidir.

e +5°C ‘nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimal
veya sl yalitim plakalari serilerek Uriniin dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e +35 °C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimali veya isi
yalitm plakalari serilerek Urinin ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindirimig, temiz bir kap i¢erisine normal cevre
sicakligindan alinan 6,0 — 7,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOIZOFIX, bosaltilir. Diiglik devirli bir kanstinici ile topaksiz ve homojen bir gérinim
elde edilinceye kadar kanstirilir. Karisim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen harg
3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karigtiriimalidir.

* Iscilige, ylizey diizgiinligiine ve kullanilacak olan isi yalitim levha tipine gére iki farkli tiirde
yapistirma ydntemi vardir.

e | evha ylzeye yapistirildiktan sonra hava sicaklidina bagl olarak 24-48 saat icerisinde dibelleme
islemine gegilebilir.

e Uygulamadan sonra direk giines 1131, siddetli rlizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kUr(ini alip sertiesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Goranim Gri
Raf Omrii Acilmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhg

(+5°C) - (+35°C)

Karigim Orani 6,0~7,0 It su/ 25 kg toz
Kap Omri 2 saat

Kullanima Alma Sduresi 2-3 gin

Uygulama Kalinligi Maks. 8 mm

Dubel atma siresi

En az 24 saat sonra

Performans Bilgileri

Alt Tabakaya Yapisma Mukavemeti (EN 1015-12) > 0,5 N/mmz?
Polistren Yapisma Mukavemeti (EN 13494) > 0,08 N/mm?
Egilme Dayanimi (TS EN 1015-11) > 2 N/mm?
Basing Dayanimi ( TS EN 1015-11) > 6 N/mm?

Tehlikeli Maddeler

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki (TS EN 13501-1)

Al
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Sarfiyat Tablosu

Teknoizofix Polistren levha icin Tas yiinii levha icin Karigim Suyu Miktan
1m? Toz Sarfiyat 1m? Toz Sarfiyat (litre)
25 kg kraft torba 4-45kg 5,6-6,5kg 6,0-7,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakiiginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmig Urinlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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