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Teknomer 400 2K Antiroot

Bitim-Kauguk Esasli, Cift Bilesenli Kok Gegirimsiz,
Su Yalitim Malzemesi

TS EN 15814, TSE CE N/TS 14416

Uriin Tanimi

iki bilesenli, kdk gecirimsiz, polimer bitim-kauguk esasli, gatlak értiict, pozitif taraftan
uygulanan, su yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Kok gecirimsizlik istenen yerlerde,

e Yesil teras uygulamalarinda,

e Bodrum ve perde duvarlarinda,

e Toprakla temas eden mineral ylzeylerde,

e Zemin alti ve zemin UstU her tUrlli betonarme yapida,
e Banyo, dug WC gibi i1slak hacimlerde,

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Bitki kdklerine karsi dayaniklidir. Kaplamanin bitki kdkleri tarafindan zarar gérmesini engeller.
® Firca, mala veya havasiz sprey tabancasi ile uygulanabilir.

e Dusey yUzeylerde sarkma yapmaz.

e DUsUk sicakliklarda dahi elastikiyetini korur.

e Beton, tas, tugla, briket gibi tim mineral ylzeylerde uygulama yapilabilir.

e Derzsiz, eksiz ve her tirll su ve nem etkisine kargsi su yalitimi saglar.

e Solvent icermez, parlamaz/alev almaz.

e Kuru ve hafif nemli ylzeylerde uygulanabilir.

e Catlak koprusu kurabilir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, diizgln, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalp yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon)
var ise bozuk ve gevsek parcalar atimall, zayif pargalar ¢ikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya
duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir. TEKNOMER 400 2K
Antiroot uygulamasina 3 - 4 giin sonra gegilmelidir.

Yiizey Hazirhdi: Yaltim yapilacak yUzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi, géllenme var ise
uzaklastinimalidi. TEKNOMER 400 2K Antiroot uygulamadan 6nce yapiya ait dilatasyon var ise
oncelikle dilatasyonun Teknomer Pah Bantlar ve TEKNOBOND 400 D kullanilarak yalitimasi gereklidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.

e Dogrudan gunes 1s131 altinda uygulanmamalidir.

o iki kat halinde uygulanmalidir.

e Yagmur altinda uygulanmamalidir.

o Urlin su ile seyreltimemelidir.

e Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina karsi
korunmalidir.

e Yapigsmayi engelleyici her tirli maddeden arindinimis, temiz bir kap igerisinde veya kendi kabinda
Teknomer 400 2K Antiroot, A bileseninin uzerine B bilegeni ilave edilir. DisUk devirli bir karigtirici ile
topaksiz homojen bir karigim elde edilinceye kadar kanstirilir. Karigim stiresi minimum 5 dk olmalidir.
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¢ Uygulanacak ylUzeye Teknomer 400 Astar ya da Teknomer 400 2K Antiroot sivi bileseni 1/10
sulandirilip uygulanacak yizeye uygulanir. 30 dkile 1 saat arasi beklendikten sonra karigimi
tamamlanmig, uygulamaya hazir Griin, sert killl firga veya puskuirtme makineleri ile ylzeye tatbik edilir.
Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan 1. kat uygulamanin dik dogrultusunda 2. kat
uygulama yapllr.

e Katlar arasindaki bekleme siiresi en az 5 saattir. il katin uygulanmasindan sonra elle yapilan
kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara gegcilebilir. Eger istenirse katlar
arsinda taslyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.

e Urinlin UV dayanimi olmadidi icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma
levhalari, jeotekstil kege vb. ile Uzeri kaplanmalidir.

e Uygulamadan sonra direk gunes is1d1, siddetli rizgar, yliksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiirinii alip
sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

® Uygulamadan hemen sonra, henuz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno Tiner ile temizlenmelidir.
Urlin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.

® Toprak dolgusu yapllmadan 6nce, Urln korunmalidir.

Teknik Bilgi

Uriin Standartlan

KAREKTERISTiK OZELLIK STANDART TS EN 15814 + A2 GEREKLILIGi SONUC
Catlak Kopriileme TS EN 15812 +4°C, 2 mm ¢atlak, = 3mm kuru fim cB2
Yagmura Dayanim TS EN 15816 < 8 saat, = 3mm kuru film R2

1. Suda renklenme olmali Uygun
Suya Direnc TSEN 15817 2. Donatidan ayrima olmamali, = 4mm kuru

film uygulama (kdrlenmis Urinde)

Dusiik Sicakliklarda Esneklik| TS EN 15813 0°C, Gatlama olmamali Uygun
Boyutsal Kararlilik 70°C TS EN 15818 70°C de, Akma yada sarkma olmamali Uygun
Kuruma Sonrasi Film <50 % Uygun
Kalinligi Azalmasi TSEN 15819 <50 %
Yangina Tepki TS EN 13501-1 Siniflandirma EN 13501-1 Gére Olmali E
Su Gegirimsizlik TS EN 15820 =72 sgat, 0,07§ N/mm?2 basing, donatili, SINIF W2A

kuru film kalinligr =4mm

. Donatili, kuru film kalinhg =4mm, 0,30 MN/ SINIF C2A

Sikistirmaya Direng IS mm? basing altinda stabil < %50

Diger Teknik Bilgiler

ESNEKLIK % TS ENISO 527-3 | %100

Bitki Koklerine Dayanim TS EN 14416 Gecer

Yogupluk (9/ml) TS 132 A:1+ 0,02 A+B:1,12 £0,02
Kap Omrii (dk) LTY 60

Kuruma (giin) LTY 3

Kiirlenme (saat) LTY 24

Ambalaj LTY 32 kg Ik set

Raf Omrii LTY Aclimamis ambalajda 12 ay
pH ] LTY >10

Toprak Dolgusu Igin Siire LTY 3 GUn

Uygulama Sicakhig LTY (+5 C°)- (+30 C9)

Tehlikeli Madde

- Tehlikeli madde icermez




TEKNO® R

yap! kimyasallari

Min. Uygulama Kalinhg
Uygulama Alani ( Kuru Film Kalinhgi ) Tiketim
Zemin nemi ve basingsiz suya maruz alanlar 2 mm 3,0 kg/m2
Gegici sureli basingli suya karsi yalitim (biriken zemin sulari) 3 mm ( Fileli uygulama ) 4,5 kg/m?2
Surekli basingl suya kargi yalitm (yeralti suyu) 4 mm ( Fileli uygulama ) 6,0 kg/m2

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmig Grlinlerin, 28 giin sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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