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Teknomer 400 2K

Bitim-Kaucguk Esasli, Cift Bilesenli Su
Yalitim Malzemesi

TS EN 15814+A2 Bayindirlik Poz No: 04.626/7E

iki bilesenli, polimer bitim-kauguk esasli, gatlak értiictl, pozitif taraftan uygulanan, su

Uriin Tammi yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlan e Teraslarda,
e Bodrum ve perde duvarlarinda,

® Toprakla temas eden mineral ylzeylerde,
e Zemin alti ve zemin Ustl her tUrlG betonarme yapida,
e |slak mekanlarin yalitiminda,

Ozellikleri ve e Firca, mala veya havasiz sprey tabancasi ile uygulanabilir.
Avantajlan e Dlsey ylzeylerde sarkma yapmaz.

® DUguk sicakliklarda dahi elastikiyetini korur.

e Beton, tas, tugla, briket gibi tim mineral ylzeylerde uygulama yapilabilir.

e Derzsiz, eksiz ve her tlrll su ve nem etkisine karsi su yalitimi saglar.

e Solvent icermez,

e Kuru ve hafif nemli ylzeylerde uygulanabilir.

e Catlak koépruleme 6zelligi vardir.

e Radon gazi gegirimsizdir.

Uygulama Talimatlan  Yizey Kalitesi: Yizeyler temiz, diizgiin, sadlam, her tirli toz, yag, kir, pas, kalip yad, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonda ayrigma (segregasyon)
var ise bozuk ve gevsek pargalar atiimall, zayif pargalar gikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya
duvarda ¢atlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglar ile tamir ediimelidir. TEKNOMER 400 2K
uygulamasina 3 — 4 giin sonra gegilmelidir.

Yiizey Hazirh@i: Yaltim yapilacak yUzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi, géllenme var ise
uzaklastirimalidi. TEKNOMER 400 2K uygulamadan ¢nce yapiya ait dilatasyon var ise Oncelikle
dilatasyonun Teknomer Pah Bantlan ve TEKNOBOND 400 D kullanilarak vyalitimasi gereklidir.
Uygulama Ekipmanlari: Firca veya mala ile uygulanabilir. Uygun puskirtme ekipmani ile

uygulanabilir.
Uygulama Notlan / e Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.
Sinirlamalar e Dogrudan gunes 1s1gi altinda uygulanmamalidir.

e ki kat halinde uygulanmalidir.

® Yagmur altinda uygulanmamalidir.

e Uriin su ile seyreltiimemelidir.

® Yeni uygulanmig malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina karsi
korunmalidr.

® Yapismayi engelleyici her tirld maddeden arindinimig, temiz bir kap igerisinde veya kendi kabinda
Teknomer 400 2K, A bileseninin uzerine B bilegeni ilave edilir. DUgik devirli bir karigtirici ile topaksiz
homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir. Karigim sresi minimum 5 dk olmalidir.
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e Uygulanacak ylzeye Teknomer 400 Astar ya da Teknomer 400 2K sivi bileseni 1/10 sulandirilip
uygulanacak yltzeye uygulanir. 30 dkile 1 saat arasi beklendikten sonra karigsimi tamamlanmis,
uygulamaya hazir Grtn, sert killi firga veya pusktrtme makineleri ile ylizeye tatbik edilir. Malzemenin
reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan 1. kat uygulamanin dik dogrultusunda 2. kat uygulama

yapillir.

e Katlar arasindaki bekleme siiresi en az 5 saattir. ilk katin uygulanmasindan sonra elle yapilan
kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara gegilebilir. Eger istenirse katlar

arsinda taslyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.

e Urlintin UV dayanimi olmadig icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma

levhalari, jeotekstil kece vb. ile tzeri kaplanmalidir.

e Uygulamadan sonra direk guines 1s131, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)

yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiirini alip
sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

® Uygulamadan hemen sonra, heniz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno Tiner ile temizlenmelidir.

Urlin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.

® Toprak dolgusu yapilmadan 6nce korunmalidir.

Uriin Standartlan

KAREKTERISTiK OZELLIK STANDART TS EN 15814 + A2 GEREKLILiGi SONUG
Catlak Kopriileme TS EN 15812 +4°C, 2 mm c¢atlak, = 3mm kuru film CcB2
Yagmura Dayanim TS EN 15816 < 8 saat, = 3mm kuru fim R2

1. Suda renklenme olmali Uygun
Suya Direnc TS EN 15817 2. Donatidan ayriima olmamali, = 4mm kuru

film uygulama (kdrlenmis Urinde)

Dusiik Sicakliklarda Esneklik| TS EN 15813 0°C, Gatlama olmamali Uygun
Boyutsal Kararlilik 70°C TS EN 15818 70°C de, Akma yada sarkma olmamali Uygun
Kuruma Sonrasi Film <50 % Uygun
Kalinhg1 Azalmasi TSEN 15819 =50 %
Yangina Tepki TS EN 13501-1 Siniflandirma EN 13501-1 Gore Olmali E
Su Gegirimsizlik TS EN 15820 =72 saat, 0,07§ N/mm? basing, donatill, SINIF W2A

kuru film kalinligr =4mm
Sikistirmaya Direnc TS EN 15815 Donatill, kuru film kalinligr =4mm, 0,30 MN/ SINIF C2A

mm? basing altinda stabil < %50

Diger Teknik Bilgiler

ESNEKLIK % TSENISO 527-3 | >%100

YoQuPIuk (9/ml) TS 132 A:1+ 0,02 A+B:1,12 +0,02
Kap Omrii (dk) LTY 60

Kuruma (giin) LTY 3

Kiirlenme (saat) LTY 24

Ambalaj LTY 32 kg Ik set

Raf Omrii LTY Acllmamis ambalajda 12 ay
pH LTY >10

Toprak Dolgusu Igin Siire LTY 3 GUn

Uygulama Sicakhigi LTY (+5 C°)- (+30 C9

Tehlikeli Madde

Tehlikeli madde icermez
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Min. Uygulama Kalinhg
Uygulama Alani ( Kuru Film Kalinhgr) Tuketim
Zemin nemi ve basingsiz suya maruz alanlar 2 mm 3,0 kg/m2
Gegici sUreli basingli suya karsi yalitim (biriken zemin sulari) 3 mm ( Fileli uygulama ) 4,5 kg/m?2
Surekli basin¢l suya kars! yalitim (yeralti suyu) 4 mm ( Fileli uygulama ) 6,0 kg/m?2

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmig Urlinlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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