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Teknomer 600 2K

Politretan-Bitim Esasl Su Yalitim Malzemesi

Uriin Tanimi

Bitim-Politretan esasli, ¢ift bilesenli, hizli kirlenen likit membran malzemesidir. Hemen her tur
yUzeye gUclU bir sekilde yapisarak oldukga elastik bir film olusturur.

Kullanim Alanlari

e Catilar, Su depolari, Képrt platformlari, Sulama kanallari, Bodrum duvarlari, Veranda ve balkonlar
e Banyolar,

e Alci ve gimento paneller

* Metal veya lifli gimentodan yapilma hafif ¢atilar

e Asfalt Membranlar, EPDM Membranlar,

e Politiretan yalitim kopukleri

e Temel bohcalama

Ozellikleri ve
Avantajlar

e Genis teraslarda ve derin temellerde yUksek performans verir.
e Fksiz, slper elastik yalitim tabakasi olusturur.

e Rahat uygulama kivamiyla kompleks detaylari kolayca ¢ézebilir.
e Zor yluzeylerde bile mikemmel aderans saglar.

e Su gollenmesine ve donmaya karsi yUksek dayanim gosterir.

e Deterjan, yag, deniz suyu ve evsel kimyasallara dayaniklidir.

e Bitki koklerine dayaniklidir. (CEN/TS 14416:2005)

Uygulama Talimatlan

Ylzeyler temiz, dizgin, saglam, her tlrll toz, yag, kir, pas, kalp yagi, deterjan gibi benzeri
yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var
ise bozuk ve gevsek parcalar atiimall, zayif pargalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya
duvarda ¢atlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidir. TEKNOMER 600
2K uygulamasina 3-4 gun sonra gecilmelidir.

TEKNOMER 600 2K uygulamadan 6nce yapiya ait dilatasyon var ise 6ncelikle dilatasyonun
TEKNOMER PAH BANTLAR! ve TEKNOBOND 400 D kullanilarak yalitimasi gereklidir. Daha sonra
dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir.

Tum gider etrafi ve oluklar, stizgecler pah bantlari kullanilarak yalitimalidir. Yalitim yapilacak yizeyin
kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi, gollenme var ise uzaklastirimalidir. Beton ylzeye astar olarak
iki bilesenli, epoksi esasli TEKNOBOND 300 firga veya rulo ile 0,20 - 0,40 kg/m? olacak sekilde
sUrdlmelidir. Astar sarfiyati betonun kalitesine, emiciligine gore degiskenlik gdsterir. Astarin
tamamen kiriin(i alip sertlestiginden emin olunmalidir. Uzerine yapilacak su yalitimi icin en az 4
saat, en fazla 48 saat beklenmelidir. Yapismayi engelleyici her turli maddeden arindinimis, temiz bir
kap icerisinde veya kendi kabinda TEKNOMER 600 2K &nce A bileseni karistirilir, lzerine B
bileseni ilave edilir.

Dustk devirli bir karstiric ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir. Karisim
stresi minimum 3 dk olmalidir. Karisimi tamamlanmis, uygulamaya hazir Grtn, sert killi firga veya
puskirtme makineleri ile ylzeye tatbik edilir. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan
1. kat uygulamanin dik dogrultusunda 2. kat uygulamasi yapilir. Katlar arasindaki bekleme stiresi en
az 5 saattir. ilk katin uygulanmasindan sonra elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi
zamanda diger katlara gegcilebilir. Eger istenirse katlar arsinda tasiyici cam elyaf, donati olarak
kullanilabilir.
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Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Uriiniin UV dayanimi olmadigi icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma levhalari,
jeotekstil kege vb. ile Uzeri kaplanmalidr.

 Uygulamadan sonra direk gunes g1, siddetli riizgér, yiksek hava sicakiigi (+35°C tzeri), yagmur
ve don gibi olumsuz hava kogullarina kargi korunmalidir. Urlin tam kUrinG alip sertlesmeden, eller su
ve deterjan ile temizlenmelidir.

¢ Uygulamadan hemen sonra, hentz sertiegsmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir.
Urin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.

e Uygulama yUizeyi nem orani % 5 'den fazla olmamali.

e Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.

e iki bilesen sadece mekanik mikserle iyi sekilde kanstirimalidir. Uriin kanistirma esnasinda ambalaj
kenar ve diplerinde karismayan UrUn bile senleri olmamasina 6zen gosterilmelidir.

e iki kat halinde uygulanmalidir.

e Yagmur altinda uygulanmamalidir.

e Urlin seyreltiimemelidir, kullanima hazirdir.

® Yeni uygulanmis malzeme sertlegsmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina kars!
korunmalidr.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gortiniim/Renk Siyah
Depolama kosullan / Raf Omrii 12 ay
Ambalaj 34 kg lik setler halinde (A/B Agirlikga 1/1 Oran)
Yogunluk A+B (kg/It) 0,98+0,05
Parlama Noktasi > 45°C
Viskozite A Bilesen ( Brookfield ) ( cP) 1500+300
Viskozite B Bilesen ( Brookfield ) ( cP) 4500+300
Viskozite A+B Bilegen ( Brookfield ) ( cP) > 3000+£300
Katl Madde ( % ) > % 87+ 3
Uygulama Bilgileri
Son Mukavemete Ulagsma Stresi 7 gln
El KurumaSiresi ~6 saat
Katlar Arasi BeklemeSuresi 6-24 saat
Kap Omri (Pot-Life) ~35 dk

Sarfiyat

1 mm kalinlk i¢in 1,0 kg/m?

Performans Bilgileri

Shore A Sertligi 30-40 ASTM D 2240
Betona Yapisma Mukavemeti > 2 N/mm? ASTM D 9083
Kopmada Uzama > % 2000 DIN 52455
Gekme Dayanimi >2,0 N/mm? DIN 53504
Servis Sicakhgi -40°C ila 80°C

Nem Toleransi Maks. 5 %

KisaSureli Azami Dayanim Sicakligi ( °C) 150
Su Absorpsiyon (10 giin) < %1
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Sivi Uriin:
Ksilol'daki +%90 kuru madde.
OZELLIK BIRIM YONTEM TEKNIK OZELLIKLER
-Viskozite (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, 25°C’de
-Regine-A 1300
-Komponent-B 4300
-Karigsimin viskozitesi (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, 25°C’de 3000
- Karigimin 6zgul agirhgi. gr/cm® ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 0.97
2811, 20°C’de
-Tutusma noktasi °C ASTM D93, Kapali fincan >50
-Yapigsmadan gegen sure, saat 6
77°F (25°C) & %55 nispi nemle
-Yeniden kat atma siresi saat - 6 ile 24 arasinda
Film:
OZELLIK BiRIM YONTEM TEKNIK OZELLIKLER
Kullanim sicakligi °C - -40 ile 80 arasinda
Kisa streli azami sicaklik °C - 150
(s0k)
-Sertlik Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 35
23 °C’de Kopmadaki Gerilme Kuvveti Kg/cm2Z ASTM D412/ DIN 52455 20 (2)
(N/mm°)
23 °C’de esneme yuzdesi % ASTM D412/ DIN 52455 >2000
Betona yapisma Kg/cm? ASTM D4541 >20 (>2)
(N/mm?)
Gerilme donmasi (%300 % ASTM D412 <1%
Esnemeden sonra)
KIMYASAL Direng: Etkilenmez
Sodyum Hipoklorit 5%
Hidroliz Direnci: Etkilenmez
Potasyum Hidroksit 8% at 50°C 10gun
10 glin sonra su emilimi <0.9%
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