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Teknorep 510

Dogal Hidrolik Kire¢c Esash Siva

TS EN 998-2

Uriin Tanimi

Tarihi kagir yapilarda ptrizstz ylzey elde etmek igin kullanilan, gimento igermeyen, dogal hidrolik
kire¢ esasli siva malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Tarihi kagir yapilarin onariminda,

® Dis siva yaplimasinda,

e Siva ve ylizey onarimlarinda,

e Horasan siva ylzeylerinde ylizey tesviyelerinde,

e Dogal taglarin, tugla ve duvar derzlerinin onarmlarinda,
e 1,5 cm ylzey bosluklarinin kapatimasinda kullanilrr.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e CozUndr tuzlar icermediginden tarihi yapilarin restorasyonun da en iyi Grinlerdendir.
e Cimento icermez.

e Ciceklenme direnci yUksektir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Siva Uzerinde iyi yapisma saglar.

¢ Nefes alabilir, su buhar gegirimliligi ylksektir.

Uygulama Talimatlar

Yiizey Kalitesi: Tarihi yapilarin onarilacak ylzeyler temiz, dizgtn, saglam, her tirli toz, yag, kir,
pas, kalip yag, deterjan gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidr.
Ylzeydeki zayif pargalar ¢ikariimalidir.

Yiizey Hazirhgi: Emici ylzeyler 6nceden islatiimall fakat su birikintisi kalmamalidr.

TEKNOREP 510 Siva harcini uygulamadan &nce yUzeylerin nemlendiriimesi 6nerilir. Hazirlanan
TEKNOREP 510 siva harci mala yardimi ile uygulanir. Uygulamadan sonra 36 saat yagmur, glines ve
dondan korunmalidir

Gereken su miktari (1torba toz igin 57,5 It su) dlgek yardimiyla temiz bir kanigtirma kovasina konulur
ve Uzerine TEKNOREP 510 siva, yavas yavas ilave edilerek 400-500 devirli bir karistirici ile yaklasik 4
dakika kadar karistirlir. Yaklagik 4 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karistiridiktan sonra malzeme
kullanima hazir hale gelir.

Hazirlanan harg kalinigi 2-3 mm arasinda olacak sekilde mala ile uygulanir. Harcin suyunu gekmesi
beklenir ve sivaci firgasi ile gekmis harcin Uzerine su serpilerek ¢elik veya ahsap mala ile ylzey istenilen
sekilde bitirilir. Cok daha purlzsiz ylzey elde etmek icin iki kat uygulama yapmak gereklidir. Katlar
arasinda bir giin beklenmelidir. Yeni katman uygulanmadan énce bir dnceki katman nemlendirilmelidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Dis mekan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidr.

® Reaksiyon sureleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon sureleri sicak ortamda kisalr,
soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullaniimalidr.

e Sicak ortamlarda ise buzlu karisim suyu kullanimalidir.

o Uriintin uygulanmas! esnasinda is ve isci saghg! kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zlUk ve maske kullaniimalidir.
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e Uygulamadan sonra direk glines 1sid1, siddetli rlizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kir(in{i alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizienmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizienmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Malzeme yapisi

Dogal hidrolik kireg esasli 6zel karigim

Gorinim Kirk beyaz
Raf Omrii Acllmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Stresi Min. 30 dakika
Uygulanacak Zemin Sicaklig (+5°C) - (+35°C)
Ortalama Dane Boyutu 0-0,6 mm
Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi > 2,0 N/mm?
Basing Dayanimi (EN 1015-11) > 11 N/mm?

Su Buhari Gegirimliligi (EN 1745) <15

Kapiler Su Emme (EN 1015-18)

0,2 kg.m=2.dk 05

Bag Dayanimi > 0,15 N/mm?
Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu
Teknorep 510 Karisim Yogunlugu 1mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karigim Suyu Miktari
(kg/litre) (kg) (litre)
20 kg kraft torba 1,70-1,90 1,4 5-75

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urlinlerin Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar c¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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