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Teknoser 300 SC

Silisyum Karbir Agregali Ylzey Sertlestirici

Bayindirlik Poz No: 04.613/3F10

Uriin Tanimi

Taze beton ylzeylere uygulanan, cimento, Silisyum karblr ve 06zel secilmis sert agrega,
kimyasal katkilar, 6zel renklendirici pigment ve polimer katkilardan olusan, toz ylzey sertlestiricidir.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekanlar,

e Otopark, garaj ve rampalarinda,

e Hangarlar ve mekanik atolyelerde,

e Yeralti gecitleri, metro istasyonlarinda,

e Malzeme depolarinda, fabrikalarda, fuar alanlarinda, insan trafiginin yogun oldugu alisveris
merkezlerinde, endUstriyel yapilarda, benzin istasyonlarinda, istasyonlar, u¢gak hangarlari vb.

e YUksek asinma direnci istenen mahallerde uygulanir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Taze beton Uzerine elle veya makine ile serpilerek kullanilir.
e Tozumaya karsi direnc saglar.

e Asinmaya karsl daha dayaniklidir.

e Darbelere karsI daha dayaniklidir.

e Betonun durabilitesini arttirir.

e Betonun gegirimsizligini arttirir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: TEKNOSER 300 SC uygulamadan 6nce zeminin hazir hale gelmesi cok énemlidir. Aksi takdirde
betonda gatlamalar olusacaktir. Uygulanacak olan zemin toprak ise; Gok iyi sikistirma yapiimalidir. Bunun igin
zemin silindirler ile sikistirldiktan sonra arardzler ile islatip Uzerinden tekrar silindir ile gegilmelidir. Yizey
sertlestirici yapilabilir olmasini kontrol etmek amaciyla tabaka testi gibi zemin deneyleri yapiimalidir. Zemin iyi
sikisana kadar bu islemler tekrarlanmalidir. Beton 6z suyunu kaybetmesin ve catlamalar olusmasin diye
toprak ylzeye sera naylonu serilir. Mevcut beton Uzerine sap betonu dokuilerek TEKNOSER 300 SC zemin
sertlestirici uygulanacaksa, beton ylzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaglarina gére yizer veya monolitik
sap uygulamasi secilmelidir. Ylzey, gerekli yerlerde cesitli yontemler ile purizlendirilerek, ¢imento serbeti
kaldinimalidir. Mevcut beton yuzeyi, uygulama baslamadan en az bir giin 6nce suya doyurulmali ve ylizeyde
serbest su kalmasl engellenmelidir. Uygulama, doygun beton yizey Uzerine yapilmalidir. Uygulamaya
baslamadan &nce projeye gore planlama yapilarak, anolar kare seklinde teskil edilmeli, catlak kontrol derzleri
belirlenmeli ve sap dokimi bu esaslara gore yapimalidir. Eger anolar teskil edilirken kutu profiller
kullanilacaksa, sabitlemede kullanilan harg, sap dokilirken sékilmelidir. Sap betonunun kenarlarinin diizgiin
glkmasi igin ano kaliplan her uygulamadan énce temizlenmeli ve TEKNOIL kalip ayinci kullaniimalidir. Sap
betonu dokulirken kullanilan ano kaliplari, dizayn edilen sap yuksekliginde olmalidir. Kullanilacak kaliplarin,
lamba zivanall bir yapiya sahip olmasl, yUk altindaki betonun soguk derz kesitlerinden gokerek ayriimasini
engelleyecektir.

Projesine goére kullanilacak gelik donati, pas payi kullanilarak yerine yerlestiriimelidir. Donatilarin mevcut
ddseme Uzerine pas pay! kullaniimadan seriimesi durumunda, donatinin sap betonu ile herhangi bir aderansi
olmayacagindan, beton ¢ekme gerilmelerine engel olamayip, ylk altinda anonun catlamasina sebep olacaktir.
Tek kat donati kullanilacak ise donatinin beton kalinliginin ortasina désenmesi saglanmalidir.
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Demir donati ano sinirlart disina tasirimamalidir. Demir donati hasir ¢elik ile ¢ozllecek ise hasir celikler
birbirlerinin tzerine bindirilerek désenmelidir. YUk altindaki betonarme ddsemede meydana gelecek sekil ve
yer degistirmelerin, betonda gatlak olusturmadan kontrol edilebilmesi icin soguk ve catlak kontrol derzleri
teskil edilmelidir. Bu derzlerdeki hareketlerin, sadece yatayda ve istenilen yonde olusmasi icin donatisi
doésenen anodan disariya derz donatilan cikartimali ve bu donatilar teskil edilen anonun demirlerine
baglanmalidir. Derz donatilarinin ano disinda kalan kisimlarina plastik boru veya hortum gegirilerek diger ano
teskil edilmeli ve diger anonun betonu bu sekilde dékilmelidir. Bu uygulama anolarin hareketi sirasinda,
soguk derzlerin dlsey ve boyuna hareketlerini engelleyecektir.

Monolitik sap uygulamasinda eski beton ile yeni beton arasindaki aderansi saglamak igin TEKNOBOND AD
epoksi astar kullaniimalidi, TEKNOBOND AD kirini almadan énce ylzeyinin yeteri kadar kumlanmasini
saglamak gerekmektedir. EGer eski beton nemi giderilemiyorsa TEKNOBOND 300 NB isimli nem bariyeri
astari tercih edilmelidir.

Yuzer sap uygulamalarinda eski beton Gzerine naylon ortller serilerek, dokilecek sap betonunun eski
betona yapismasi engellenmelidir.

Hatall projelendirme ve uygulama ile servis yukleri altinda, sap betonunda olusabilecek gatlaklar, ylzey
sertlestirici Uzerine aynen yansiyacaktir.

Tavsiye edilen sap betonu basing dayanimi TS EN 206 'ya gore en az C25 olmalidir. Saplarin kalinligi
12 cm'nin Uzerinde ve su/cimento orani 0,45'in Gzerinde olmalidir.

Yiizey Hazirligi: Ylzey sertlestirici uygulamasi yapilacak zemin etrafindaki duvar, perde beton gibi
yerlere min. 2 cm kalinhiginda, 1si yalitim levhasi konur. Ortadaki kolon, asansér perdeleri, perdeler
etrafina da min. 2 cm isi yalitim levhalari uygulanir. Bu sayede sap betonunun galismasina izin verecek
bir bosluk olusturulmus olur. Buda sapin ¢atlamadan serbestce genlesip bizilmesine imkan verilir.
Uygulamanin tamamlanmasindan sonra birakilan bosluklar TEKNOPOLIDERZ 1K veya 2K ile
doldurulmalidir.

Anolar arasina beton dokimu yapilirken vibrasyonlu mastar kullanilarak beton sikistirmalidir. Beton
ylizeyine su ¢cikmadan 6nce kontrol mastari ve tahta mala kullanilarak gerekli diizeltmeler yapiimalidir.
Beton ylzeyine ¢ikan su, uzun kollu tahta bir mastar ile stpurulerek alinmalidir.

TEKNOSER 300 SC uygulanirken ayrismayacak sekilde serpilmelidir. Serpme islemine, ortam ve hava
kosullarina gére, beton lzerine ¢ikildiginda, 0,5 - 1,5 cm derinliginde ayak izi kalacak kadar sertlestikten
sonra gegilmelidir. Malzeme, ano Uzerine 6bek olarak dokilmemeli, mimkin oldugunca homojen
olarak serpilmeli ve ¢ekpas ile dizeltiimelidir. Eger malzeme O0bek 6bek ano ylzeyine dokullip cekpas
ile yayilirsa ilk dokilen malzemenin daha kalin kaldigi yerde, fazla malzeme kazinarak ylizeyden
temizlenmelidir. Ik asamada, toplam sarfiyatin 2/3'liik kismi beton yiizeyine serpilip, cekpas veya
makine yardimiyla yayilmalidir. Yayilan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk degistirmesi)
beklenmeli ve ylizey sertlestiricinin, yeteri kadar disk perdahi (helikopter tepsi perdahi) yapilarak, betonla
butinlesmesi saglanmalidir. Bundan sonra, kalan 1/3 Ik miktarda, taze beton yiizeyine serpilir, disk
perdahi yardimiyla perdahlama yapilir. Perdahlama islemi, istenilen ylzey kalitesine ulasincaya kadar
devam ettirilir. Disk perdahi yapilirken daha 6nce dokulen anonun Uzerine tasan yuzey malzemesi
slrekli olarak bir spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde, iki ano arasinda kot farki ve kétu derz
gorintlisti ortaya cikabilir. Kaba perdahtan sonra ince perdaha gecilmelidir. ince perdah bicak ile
yapilan perdahtir. Bicak perdahi istenilen parlaklik elde edilinceye kadar yapilmalidir.

Kirleme Asamasi: Perdahlama islemi tamamlandiktan sonra, beton yiizeyini korumak igin TEKNOKUR 100
malzemesi kullaniimalidir. TEKNOKUR malzemesi beton mukavemet degerinin artmasini ve betondaki su
buharlasma hizini yavaslatarak betonun mevcut su miktariyla priz yapmasini saglar. Rotre catlaklarinin
olugsmasini ve ylzey tozumasini engeller. Kir uygulamasi yazin ve kisin muhakkak yapiimalidir.

Beton yeteri kadar sertlestikten sonra, anolarin birlesim yerleri en az 4 mm genislikte kesilerek, derzler
olusturulmalidir. Olusturulan derzler, derzlerden kaynaklanan kirllma ve tozuma gibi olumsuzluklarin
engellenmesi igin TEKNOPOLIDERZ 1K veya 2K ile doldurulmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

o Urlinden performans almak icin, perdah uygulama zamanin cok iyi tespit edilmesi gerekmektedir.

® Ylzey sertlestirici uygulamasi, uygulanacak betonun kalitesi ve tipine, hava ve ortam kosullarina
gbre degisen zamanlamalar ile yapilir. Sicak havalarda uygulama hizi artar, soguk havalarda
uygulama hizi duser. Uygulama yapilirken betonun priz asamalarina dikkat edilmelidir.

e Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan 6énce ele
koruyucu krem de sUrUlebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su ile ylikanmali ve
doktora basvurulmalidir.

® Ruzgéarl, asin soguk ve sicak havalarda uygulama yapmaktan kacinimaldir.

® Bagil nemin %40'in altina dustugu durumlarda, kullanilan beton igerisinde kullanilan gimentonun
tdrdne bagli olarak ciceklenme (eflorecence) olusabilir.
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e Derz kesme iglemi mUmkuUn olan en kisa strede, uygulamadan sonraki gtin yapilmalidir. 3 gtinden
sonra kesilirse beton mukavemetine erisecegi icin kesim islemi yapmak zorlasacak ve beton
catlaklari da ylzeyde goérulecektir.

* TEKNOSER 300 SC uygulamasi igin beton anolari, tepsi perdahlar, 6zel uygulamalar igin serpme ve
mastarlama ekipmanlari, poliliretan mastik tabancasi gereklidir.

® Ylzey sertlestiriciler icin uygulama zamani betonun yerlesmesini etkileyen her degiskenden
etkilenir ve bu nedenle aslinda hakim sartlara gére degisiklik gosterir.

e Otomatik pUskUrticU ve laser screed serpici ile mekanik uygulamada, ylizey sertlestiricinin
1slanmasina izin vermek i¢in serpme iglemi beton yayllmasindan hemen sonra baglayabilir.
* Mala ile sikistirmaya helikopter malalarin agirlidi beton tarafindan karsilandiginda baslanabilir.
® Elle uygulamada, ylUzey sertlestirici 3-5 mm den daha fazla parmak izi birakmadidi sireden

sonra serpilmelidir.

® Periyodik olarak durum ve beton gelisiminin kontrol edilmesi, uygulamanin asamalari ve sirasi
hakkinda dogru karar verilmesini saglar.

® Ylzey sertlestirici uygulamasi ¢ok rtizgarh veya kuru kosullarda yapiimamalidir.

® Cimentosunun bir kismi ugucu kul ile yer degistirilen betonlar daha yapiskan ve iglenebilirligi
dusuk olduklarindan kullaniimamalidir.

® Su ve ¢imento igerigi gibi beton 6zelliklerindeki degisiklikler hafif renk farkliliklarina neden
olabilir.

e Ylzey sertlestiriciler uygulanan betonun dogal gesitliliklerine bagl olarak renk farki olusturabilir.

® Renk tutarhligini ve devamini saglamak igin zemin yerlestirme islemi mimkUn oldugunca temiz
ve gevreden korunarak yapiimalidir.

e Kuruma iglemi suresince renk farkliliklari olusmasi normaldir ve beklenen bir durumdur. Her islem
dlzgUn bir TEKNOSER 300 SC uygulamasi saglamalidir.

® Dogru zamanlama ve perdahlama teknikleri zorunludur.

* Uygulamadan hemen sonra, hentz sertlesmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz i1lik su ve sabun
ile yilkanmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk Gri, Kirmizi ve Yesil
Raf Omrii Acllmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 Kg Kraft Torba

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat

5-8 kg/m?

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+30°C)

Temizlenebilme Stiresi

4 saat (+ 20°C)

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi

>9 N/mm?2

Basing Dayanimi

>70N/mm?2

Asinma Dayanimi (Taber metoduna gére)

< 2,0 gr (H22, 1000 gr, 1000 devir)

Yangina Direng

Al

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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